
Fakta og bilder: Testfakta, august 2015

Puter

Forbrukerkontakt
Veil. pris (SEK)
Fyllvekt (gram)

Fyll (materiale)

Yttermateriale

Merking (LOGO)

Produksjonsland

Putens hvilehøyde, på rygg/sideleie (mm)*
Makstrykk mot hodet (N/cm2)
Relativ fuktighet, (RH %)
Krymping, lengde/bredde (%)

Trykkavlastende evne (40 %)
Pusteevne (40 %)
Vaskebestandighet (20 %)

Kommentar

Noen utvalgte måleverdier fra testen

Testresultat karakter 1–5, hvor 5 er best (vekting i totalvurdering i parentes)

Totalvurdering 4,2

Høie
Exclusive

23 / 50
0,59
48,2

1,0 / 1,0

3,8
4,4
4,7

Best i test.

jysk.no
285
550

Kulefiber
(polyester)

65% polyester, 35%
bomullscambric

Norge

Mio
Dagg Hög

27 / 56
0,63
50,9

1,0 / 5,0

3,7
4,3
4,3

4,1

God pusteevne.
Holder fasongen

godt. 

mio.se
180
600

Polyestervatt

Bomullscambric

Kina

Kungsängen
Kudde Hög

41 / 77
0,63
48,0

5,5 / 0,5

3,7
4,5
3,8

4,0

Best pusteevne.
Holder fasongen

dårligere.

kungsangen.se
265
500

Kulefiber
(polyester)

Bomull

Litauen

Sova
Fast Fiberkudde

39/ 76
0,64
47,7

1,5 / 4,5

3,7
4,5
3,9

4,0

Best pusteevne.
Holder fasongen

dårligere.

sova.se
450
500

Kulefiber
(polyester)

Bomuldscambric

Danmark

Hemtex
John

22 / 46
0,60
50,5

1,5 / 6,0

3,8
4,3
4,1

4,0

God pusteevne.
Dyrest.

hemtex.se
500
650

Polyestervatt

Bomull

Kina

Ikea
Axag, fastare

28 / 60
0,55
48,4

0,0 / 1,5

- -

3,9
4,4
3,4

4,0

Best trykkavlast-
ende evne. Fyllet
klumper seg etter

vask. Billigst.

ikea.no
50

490

Polyestervatt

Børstet mikrofiber

Estland

Åhléns
Dunella Hög

44 / 83
0,77
67,6

1,5 / 5,5

3,4
3,1
3,8

3,4

Puster dårligere.
Dårligere trykk-

avlastende evne.
Høyest hvilehøyde.

ahlens.se
300
600

Fossflakes
(polyeten)

Bomullscambric

Finland

Mille Notti
Varese 450

13 / 39
0,69
73,7

2,0 / 2,0

3,6
2,5
4,5

3,3

Holder fasongen
svært godt etter

vask. Dårligst
pusteevne.

mille-notti.com
495
450

70% fossflakes
(polyeten), 30%

kulefibre (polyester)

   Bomullsperkal

Polen

Syntet, høye – middels høye

* ikke karaktersatt


