Parkettgulv

3-stavs eik, 14-15 mm

UAVHENGIG LABORATORIETEST

Beijer Byggmax Tarkett Kahrs Forbo Hornbach Karelia AB Berg o Berg Bauhaus
RAW Parkett Pure Siena 3-stavs 0Oak Matt Oak Ek Loc Ek
Eik natur 3-stavs Lakket Eik 3-stavs Eik 3-stavs Harmony lacquer Natural Matt Sp MattLa Standard
Veil. pris per m? (kroner) 350 250 550 375 450 235 350 500 190
Forbrukerkontakt beijerbygg.se byggmax.no tarkett.no kahrs.com forbo.no hornbach.com kareliafloors.com berg-berg.com bauhaus.no

TOTALKARAKTER 1-10, DER 10 ER BEST

Kommentar

Best i test. God
slitestyrke og svart
godt slagmotstand.

God slitestyrke og
god motstand mot
flekker.

DELKARAKTER 1-10, DER 10 ER BEST (VEKTING | TOTALKARAKTEREN | PARENTES)

Slitestyrke (33 %)

Best slitestyrke og
god motstand mot
flekker.

80 83 | 73 |

Middels god.

Darligst motstand
mot flekker, men
svaert god slag-
motstand.

God motstand mot
flekker, men darligere
slitestyrke.

Darligst motstand
mot flekker, men god
slagmotstand.

s | e

Best motstand mot
flekker, men darligere
slitestyrke og mindre

slagmotstand.

Darlig slitestyrke og
darlig motstand mot
flekker.

Flekkmotstand (33 %)

Slagmotstand (33 %)
PRODUKTINFORMASJON

Tykkelse i mm

14

15

14

Miljgmerking
NOEN UTVALGTE MALEVERDIER FRA TESTEN
Antall omdreininger til gjennomslitt

PEFC

Svanen

Svanen

i12 av 16 sektorer 4100 4100 4200 3000 3300 1600 2200 1500 800
Flekkmotstand mot blabaer (1-10) 9,0 7,0 8,0 6,0 4,0 10,0 50 10,0 4,0
Flekkmotstand mot urin (1-10) 56 9,1 8,3 6,5 39 T4 3,0 10,0 48
Slagmotstand stalkule fra 10 cm (1-10) 10,0 6,0 8,5 6,5 9,0 75 9,0 7,0 8,5
Slagmotstand stalkule fra 5 cm (1-10) 10,0 10,0 78 78 93 7,0 8,5 4,0 7,0
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